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	本学位論文では、従来の微小力学分析法と組み合わせたラマン及びカソードルミネッセンス分光法を応用することにより、Al2O3、ZTA及びこれらの代替材料として有望な非酸化材料である窒化ケイ素（Si3N4）の表面化学特性及び破壊靭性を評価した。従来の知見に反して、酸化系セラミックスは生体活性が認められず、実際には生体摩擦学的相互作用によって、Al2O3から酸素が放出され、ZTAの力学的不安定性をもたらしていた。この事は同様に、ポリエチレンにおける酸化劣化、及び片側のベアリング摩耗を加速させる可能性がある...

